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Аннотация  
В настоящей работе получены полимерные нанокомпозиты на основе полипропилена марок 

PP1525J, PP8300G и PP8300M, модифицированного углеродным наноматериалом (УНМ). Разработан 
способ диспергирования УНМ в воде с применением ряда поверхностно-активных веществ и 
водорастворимых полимеров. Проведена оценка влияния типа солюбилизирующего агента на 
эффективность получения устойчивых растворов индивидуализированных углеродных нанотрубок. 
Для получения равномерного распределения нанотрубок в полимерной матрице предложено наносить 
полученные водные дисперсии углеродных наночастиц на гранулы полипропилена для последующего 
экструдирования. 


