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В данной статье рассматривается новый подход изучения остеоинтеграции 

дентальных имплантатов в результате применения метода химического 

глубинного травления, который заключается в удалении травителем металла с 

поверхности на большую глубину, включая сквозное протравливание. Впервые 

данный метод был предложен и использован М.З. Миргазизовым. В результате 

такого химического травления через 30 дней происходит растворение 

имплантата (вытравливание металла) с сохранением окружающей ткани. 

Освобожденный от металла костный блок готов для исследования, и состоит из 

следующих этапов:  

1-й этап — макроскопическая оценка; 2-й — электронно-

микроскопическое изучение; 3-й — гистологическое изучение. 

Макроскопически наибольший интерес у костного блока представляет зона 

остеоинтеграции, которая отражает картину взаимоотношений резьбовой 

поверхности имплантата с костной тканью. Наличие в этой зоне костного 

рисунка резьбовой поверхности имплантата является характерным признаком 

остеоинтеграции (рис. 1). 
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На втором этапе исследования провели растровую электронно-

микроскопию костных блоков, полученных через 1, 3 и 6 месяцев от начала 

эксперимента. Результаты показали, что уже на первом месяце взаимодействия 

имплантата с костной тканью начинается проявление структуры резьбовой 

поверхности имплантата. Однако в эти сроки полноценный рисунок «костной 

резьбы» отсутствует. В сроки 3 и 6 мес. наблюдается картина полного 

соответствия костного рисунка резьбы с параметрами резьбовой поверхности 

имплантата. На основании двух этапов исследования нами сформулировано 

новое понятие об остеоинтеграции винтовых имплантатов. По нашему мнению, 

остеоинтегрированный винтовой имплантат представляет собой такое состояние, 

когда поверхности каждой впадины и вершины резьбы имплантата полностью 

заполнены зрелой новообразованной компактной костной тканью,  рисунок 

которой с большой точностью зеркально повторяет геометрию резьбовой 

поверхности имплантата. На 3-м этапе исследования костный блок промывали в 

проточной воде и изготавливали по стандартной методике парафиновые срезы и 

окрашивали гематоксилином — эозином, а также по Ван Гизону. 

Экспериментально-морфологическое изучение интеграции имплантатов, с 

использованием метода химического глубинного травления по Миргазизову, 

позволило выявить особенности регенерации, происходящие вокруг резьбовых 

наноструктурных имплантатов, непосредственно установленных в лунки 

двухкорневых зубов собаки и подтвердить факт формирования зрелой 

Рисунок 1. Отчетливо виден след резьбы на стенках костного блока в зоне 
остеоинтеграции после вытравливания имплантата 
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компактной кости через три месяца в нижней половине и через шесть месяцев по 

всей длине имплантата. Кроме того, исследования позволили рассматривать 

остеоинтеграцию винтового имплантата как полное зеркальное отражение 

рисунка поверхности имплантата на контактирующей поверхности кости, 

возникшее в результате сложных костеобразовательных процессов. 
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Инъекционный метод устранения дефектов и деформаций мягких тканей 

лица сегодня считают одним наиболее активно развивающихся и 


