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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ ДЕСНЫ ТКАНЕВЫХ МЕМБРАН 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СВЕРХТОНКИХ НИТЕЙ 
СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Хафизова Ф.А.1 Житко А.К.1, Хафизов Р.Г.1, Миргазизов Р.М.1, Хафизов И.Р.2, 
Цыплаков Д.Э.2, Багманов М.А.3, Сергеев М.А.3, Гюнтер В.Э.4, Миргазизов М.З.1

’Казанский (Приволжский) Федеральный университет, 420008, г. Казань; 2Казанский государственный медицинский 
университет, 420012, г. Казань; 3Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 420029, 

г. Казань; 4НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы, 634034, г. Томск

Проведено сравнительное изучение взаимодействия плетеной никелид-титановой 
мембраны с памятью формы с подвижной и неподвижной слизистой оболочкой 
десны. Эксперименты по изучению взаимодействия мембраны с мягкими тканями 
проводили на собаках. Изготавливали сетчатую мембрану из сверхтонких нитей 
никелид-титанового материала методом плетения по размеру сегментарного де­
фекта гребня альвеолярного отростка. Изучали взаимодействие сетчатой никелид- 
титановой мембраны с мягкими подвижными и неподвижными тканями верхней 
и нижней челюсти на сроках 1, 2, 3 нед и 1 мес. Во всех случаях при неподвижных 
тканях уже через 2 нед структура десны была полностью восстановлена. В боль­
шинстве наблюдений через месяц в группах с подвижными тканями наблюдали 
сформированную нормальную гистологическую структуру десны.
К лю чевы е слова: барьерная функция; сетчатая (плетеная) никелид-титановая мембрана 
с памятью формы; надкостница; никелид-титановые структуры.
Д л я  цит ирования: Российский вестник дентальной имплант ологии. 2015; 31(1): 44-47.

Hafizova F.A.1, Zhitko A .K .1, Hafizov R. G.1, Mirgazizov R. M .1, Hafizov I.R.2, Tsyplakov D.E.2, 
Bagmanov M .A .3, Sergeev M .A.3, Gyunter V. E .4, Mirgazizov M. Z.1

IN T E R A C T IO N  W IT H  T H E  M U C O U S M EM BRA N E O F T H E  GUM  
T ISSU E M EM BRA N ES MADE O F U LTR A -FIN E FIL A M E N T S O F AN 

ALLOY W IT H  SH A PE M EM ORY

Kazan (Volga region) Federal University, 420008, Kazan, Russia; 2Kazan state medical University, 420012, 
Kazan, Russia; 3N.E.Bauman Kazan State Academy of veterinary medicine, 420029, Kazan, Russia; 4Research 

Institute medical materials and implants with shape memory, 634034, Tomsk

This study was carried out a comparative study of the interaction of braided membranes 
nikelid- titanium shape memory with fixed and movable gingival mucosa.Experiments to 
study the interaction of the membrane with the soft tissue was performed on dogs. Mesh 
was made of ultra-thin membrane filaments nikelid-titanium material by weaving, the size 
of segmental defect crest of the alveolar process. Studied the interaction of mesh nikelid- 
titanium membrane with mobile and immobile soft tissues of the upper and lowerjaws on 
terms 1,2,3 weeks and 1 month. In all cases, the fixed tissues at 2 weeks structure gum was

Для корреспонденции: Миргазизов Марсель Закеевич, e-mail: mirgazizov@mail.ru 
For correspondence: Mirgazizov Marsel' Zakeevich, e-mail: mirgazizov@mail.ru
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completely restored. In the majority of cases a month in mobile group, there was formed 
a normal histological structure of the gums.
K eyw ords: barrier function; mesh (woven) nikelid-titanium diaphragm shape memory periosteum; 
nikelid-titanium structure. 
C itation: Rossiyskiy vestnik dental’noy implantologii. 2015; 31(1): 44-47.

ВВЕДЕНИЕ
Мембраны, выполняя барьерные функции для предо­

твращения врастания клеток соединительной ткани в тол­
щу костного материала, имеют, с одной стороны, контакт 
со слизистой оболочкой десны, а с другой -  с костной тка­
нью гребня альвеолярного отростка [1-3]. При этом чаще 
встречаются осложнения со стороны слизистой оболочки 
десны в виде воспаления, расхождения швов и краев раны, 
отторжения мембраны из-за ее низкой биомеханической 
и биохимической совместимости и др. В связи с вышеиз­
ложенным, одной из актуальных и малоизученных задач 
в дентальной имплантологии является изучение взаимо­
действия барьерных мембран с мягкими тканями полости 
рта [4-7].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для повышения эффективности взаимодействия мяг­

ких тканей с барьерными мембранами разработана сет­
чатая (плетеная) никелид-титановая мембрана с памятью 
формы из сверхтонких нитей [8].

Объектом исследования явились экспериментальные 
животные (собаки). В ходе работы проведен комплекс ис­
следований: экспериментально-морфологические, макро­
скопические, микроскопичекие.

Для морфологического исследования использовали 
материал новообразованной ткани животных через 1, 2, 
3 нед и через 1 мес после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
П рактически во всех исследованиях после 1 нед на­

блюдали дефект эпителиальной выстилки и подлежащей 
соединительной ткани. В некоторых случаях сохранялся 
травматический отек, полнокровие сосудов, лимфогистио- 
цитарная инфильтрация с наличием нейтрофилов. Проис­
ходило формирование грануляционной ткани, которая на 
границе с мембраной проникала в ее ячейки. В отдельных 
наблюдениях, на неподвижных участках, происходил про­
цесс эпителизации в виде закрытия части дефекта одним 
слоем однотипных клеточных элементов. В случае с под­
вижной поверхностью сохранялись выраженная лейкоци­
тарная инфильтрация, отек, полнокровие, часто встреча­
лись обширные кровоизлияния и очаги некроза (рис.1).

Формирование грануляционной ткани было выраже­
но слабее, эпителизация не наблюдалась.

Через 2 нед эпителиальная выстилка в большинстве

случаев с неподвижными тканями полностью восстанавли­
валась. Гистологическая структура мягких тканей десны 
в целом соответствовала норме: имеется многослойный 
плоский неороговеваю щ ий эпителий с четко различи­
мыми слоями и подлежащая соединительная ткань, кото­
рая в области контакта с мембраной заполняет ее ячейки. 
Иногда сохранялась умеренная лим ф огистиоцитарная 
инф ильтрация и интерстициальны й отек под эпители­
альным пластом (рис.2).

П ри отсутствии иммобилизации часто сохранялся 
отек, полнокровие сосудов, выраженная лейкоцитарная 
и лимфогистиоцитарная инфильтрация (рис.3).

Иногда встречались обширные лейкоцитарные мас­
сы. Эпителизация при этом не была полной.

Во всех случаях, после 3 нед в неподвижных тканях 
структура десны была полностью восстановлена (рис. 4 ).

В области кон такта с мембраной воспалительную  
реакцию  не наблюдали, а соединительная ткань, распо­
лож енная под эпителиальны м  пластом, заполняла все 
пространство вокруг никелид-титановых структур. При 
подвижности мягких тканей имелись отдельные случаи, 
где сохранялась лим ф огистиоцитарная инф ильтрация 
(рис.5).

Иногда имел место выраженный склероз в подэпите- 
лиальной области с формированием грубого рубца. Эпите­
лиальная выстилка не всегда была полноценной: на отде­
льных участках отмечалась десквамация эпителия. Вокруг 
никелид-титановых элементов при этом встречались ни­
чем не заполненные пустоты.

В большинстве наблюдений через месяц в обеих груп­
пах (подвижной и неподвижной) сформирована нормаль­
ная гистологическая структура десны.

ОБСУЖДЕНИЕ
С равнительное эксперим ентально-м орф ологичес­

кое изучение взаимодействия подвижной и неподвиж­
ной слизистой оболочки десны с плетеной мембраной, 
изготовленной из сверхтонких нитей сплава никелид- 
титана, показало, что через 2 нед в большинстве случаев 
с неподвижными тканями эпителиальная выстилка пол­
ностью восстанавливалась. Гистологическая структура 
мягких тканей десны, в целом, соответствовала норме: 
наблюдались многослойный плоский неороговевающий 
эпителий с четко различим ы м и слоями и подлежащ ая 
соеди нительная ткань, которая  в области кон такта  с
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Рис. 1.
Мягкие ткани с наличием обширных 

лейкоцитарно-некротических 
масс и кровоизлияний, 1-я неделя 

наблюдения.
Здесь и на рис. 2-5: окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. 200.

Рис. 2.
Небольшая лимфогистиоцитарная 

инфильтрация и умеренный  
интерстициальный отек мягких 

тканей.
Через 2 нед наблюдения.

Рис. 3.
Выраженная лимфогистиоцитарная 

инфильтрация мягких тканей. 
Через 2 нед наблюдения.

Рис. 4.
Восстановленная нормальная 

гистологическая структура десны. 
Через 3 нед наблюдения.

Рис. 5.
Лимфогистиоцитарная инфильтрация 

мягких тканей.
Через 3 нед наблюдения.

мембраной заполняла ее ячейки. В группе, где исследо­
вания проводили с подвижной слизистой оболочкой, в 
большинстве случаев формирование нормальной гисто­
логической структуры десны достигается через месяц, 
это, видимо, связано с воспалением окружающих мягких 
тканей из-за оголения края раны и обнажения мембраны 
из-за подвиж ности слизистой оболочки десны. Однако 
несм отря на это, через месяц в неоголенны х участках 
мембраны окружающие подвиж ные мягкие ткани  пол­
ностью восстанавливают полноценную гистологическую 
структуру.

ВЫВОДЫ
Проведенные сравнительные исследования показыва­

ют целесообразность применения сетчатых материалов, 
изготовленных методом плетения из сверхтонких нитей 
сплава с памятью формы в качестве мембраны, в области 
неподвижной слизистой оболочки десны, так как в этой 
части заживление раны и восстановление полноценной 
гистологической структуры мягких тканей происходит в

2 раза быстрее по сравнению с контрольной группой, где 
исследования проводили с подвижной слизистой оболоч­
кой [9-11].

БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена за счет субсидии, выделенной в рамках 

государственной поддержки Казанского (Приволжского) феде­
рального университета в целях повышения его конкурентоспо­
собности среди ведущих мировых научно-образовательных цен­
тров.
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